Przebudowa ulicy Ogrodowe] 1 Sportowe] w Elku

.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne] (8T)

Przedmiotem ninigjszej Specviikacii Techniczne] sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ocZyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzehni, w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulicy
Ogredowej i Sportowej w Etku,

1.2. Zakres stosewania ST wzia}
Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetyeh 8T

istalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotycza oczyszczenia i skvopienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i obejmuja:

- oczyszezenie i skropienie podbuddw z kruszywa famanego,

— oczyszezenie i skropienie podbudéw z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami poda-
nyei w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania cgdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w 8T D.M.60.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projekiowa, Specy-
fikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialow
OGgolne wymagania dotyczace materialow podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania cgolne”.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzehni nalezy uzy¢ asfaltowa emulsje kationowa o wiasciwosciach zgod-
nych z wymaganiami podanymi w Wytycznych Technicznych ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe”, EmA-99, IB-

DiM-1999 [1].

2.2.1. Wymagania dia asfaltowej emulsji szvbkorezpadewe]
Asfaltowa emulsja kationowa powinna spefniac wymagania podane w tablicy 1.

Tablica §. Wymagania dlz asfaltowe] emulsji kationowej

core s Klasa emulsji
Lp. Wiasciwedel K1-50 :
I. Zawartosc lepiszeza [%] 45+55
2. Lepkosé wg Englera 20°C [°E] <3
3. Lepko$é BTA 4 mm, 26°C [s] -
4. Jednorodnosé [%] 0,63 mm <@,i
5. Jednorodnosé [%] 0,16 mm <825
6. Sedymentacja po 5 dniach <89
7. Prezyczepnosé do kruszywa [%6] =85
8. Indeks rozpadu [g/100g] <90

2.2.2. Skladowanie emalsji

Warunki przechowywania nie moga powodowad utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci.

Emulsje mozna magazynowac w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem
od dna. Nie nalezy stosowaé zbiomika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni , kozu-
cha™ asfaltowego zatykajacego pozniej przewedy.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nalezy przestrzegad zasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace spragta
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 8T D.M.00.00.00 ,,\Wymaganiz ogbine”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzehni

Do oczyszezania warstw nawierzchni nalezy wzywad szczotek mechanicznych.

Zaleca sie uzycie urzadzed dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszezacych i shuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszezeh przylegajacych do czyszezonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadaé migkkie elementy czyszezace 1 stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sig uZywanie szezotek wyposa-
zonych w urzadzenia odpylajace,

— spregarek,

— zhiomikdw z woda,

— szczotek recznyeh,

tub inny sprzet zaskceptowany przez Inspekiora.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywal skrapiarke emulsji wyposazong w urzadzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametréw:

— temperatury rozkladanego emulsji,

— ciénienia emulsji w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej emulsje,

— predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

— wysokosei | dlugosci kolektora do rozkiadania emulsji,

— ilodci emulsji.

Zhiomik skrapiarki na emulsje powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby mozliwe bylo zachowanie staltej temperatury
emulsii. Wykonawca powinien posiadaé aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci pomigdzy
wydatkiem emulsji a nastgpujacymi parametrami:

— cis$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

— predkoscia jazdy skrapiarki,

— temperaturg emulsji.

Skrapiarks powinna zapewnié rozkladanie emuisji z tolerancja & 10% od ilesei zatozonej.

4. TRANSPORT

4.1. Qoédlne wymagania dotyczgee transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 .\ Wymagania ogolne”.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé sig w cystemach samochodowych lub skrapiarkach. Dopuszcza sig stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cystemy przeznaczone do przewozu enulsji powinny by¢ przedzielone prze-
grodami, dzielacymi je na komory o pojerzmodc! nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umoz-
liwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powin-
ny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszezy.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgéblne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Oezyszerzenie warstw nawierzchni

7 warstw nawierzchni przed skropieniem, nalezy usunaé luZny material, brud, blota i kurz przy uzyciu szczotek mecha-
nicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace sig usunaé mechanicznie,
nalezy usunaé recznie lub za pomocy dostosowanego sprzetu.

W miejscach trudnodostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszezona z kurzu przy uZyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie moze nastapi¢ dopiero po wyschnigcin warstwy (nie
dotyezy to podbudowy z kruszywa famanego). Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig¢ po akeeptacji przez Inspektora
jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).
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Do skropienia (bez nadmiara) podbudowy niebitumicznej nalezy uzywad asfaltowe] emulsji kationowe] szvbkorozpa-
dowej klasy K1 w ilosci asfaltu wytraconege z emulsji: podbudowa z kruszywa famanego - 0,7+1,0 kg/m’.

Do skropienia (bez nadmiaru} warstw bitomicznych nalezy urywaé asfaitowe] emulsii kationowe]j szyblkorozpadowej
klasy K1 w ilosci asfaltu wytraconego z emulsii: podbudowa z betonu asfaltowego — 0,3+0,5 kg/m’.

Dokladne zuzycie jednostkowe nalezy ustali€ na budowie w oparciv ¢ wyglad skrapiane] powierzchni i przedioiydé do
akeceptacji Inspektora. Temperatura emulsji powinna byé zgodna z zaleceniami producenia i miesci¢ sie w granicach
40+65°C. Zabrania si¢ podgrzewania emulsil do temperatury powyzej 90°C. Skropienie powinno by¢ réwnomierne,
a ilod¢ rozkdadanej emulsji powinna by¢ rowna ilosci zatozonej z tolerancja +10%.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozlozono nadmierng ilo$é emulsji Wykonaweca powinien roziozyé warstwe su-
chego 1 rozgrzanego piasku i usungd nadmsar emulsji przez szezotkowanie.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie preewidzianym na odparowanie wody. Orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 h przy ilodei 0,5+1,0 ke/m” emulsii, 0,6 h przy ilosci 0,2+0,5 ke/m® emulsji.
Wykenawca powinien zabezpieczyé skrapiang warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszezajac tylko niezbedny
ruch budowlany. Jakickolwick uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kentroli jakodel robdt
Ogdlne zasady kontroli jakodel robdt podano w ST B.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

&.2. Badanda i kontrola przed przystapieniem deo robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okredlenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okredlenia wymaganej ilodei lepiszeza w zaleznodei od rodzaju i stanu war-
stwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania | konérola w czasie robdét

6.3.1. Badamniz emulsji

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na deklaracjach zgodnodci, 2 Wykonawea powinien kontrolowad jei lepkosé dia
kazdej dostawy w oparciu o EmA-99 [1].

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnesci skrepienia i zu¥yeia emulsji

Jednorodno$é skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Zaleca si¢ przeprowadzié kontrole ilodcl rozkiadanej
emulsji wedlug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. QOznaczanie ilosci rozkladanego lepiszeza
i kruszywa” [2]. Skrapiarka powinna zapewniad rozkladanie emulsii z tolerancia +10 % od ilodci zatozonei,

7. OBMIAR ROBGT

7.1. Ogdlne zasady obmiarn rebdét
Ogolne zasady obmiaru robdt podane w ST D.M.G0.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) oczyszezenia i skropienia warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposéb edbioru rebst

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakrveiu, ktory powinien byé doko-
nany na pedstawie wynikow pomiardw 1 badan oraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterck, Inspektor ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawea wykona
je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

$.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania cgélne™.

9.2. Cena jednostki cbmiarewej

Platnosé za 1 m” oczyszezenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy preyjmowaé na podstawie ob-
miaru po ocenie jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badar 1 pormiaréw laboratoryinych.

Cena wykonania robot obejmuje:

— przygotowanie robdt i ich oznakowanie,

Biuro Kempleksowej Obslugi 1 Projektowania Inwestycji "EKO-SKAL™  Elk, wrzesiei 2008r. a1
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— mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wods tub uZyciem sprezonego powistrza,
— reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszezen,

— destarczenie emulsji | napelnienie nig skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

— skropienie warstw emulsjg w flodci okredlonej w ST i uzgodnione; z Inspektorem,

— przeprowadzenie wymaganych badatt i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty
1. Wytyczne Techniczne. Drogowe kationowe enulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt nr 60, IBDiM, Warszawa, 1999t
2. ,Powierzchniowe uirwalenia. (znaczanie ilosci rozkiadanego lepiszeza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-3.3a-351/3/92 z dnia 1992-02-03.
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE-
GO MECHANICZNIE

1. WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznef (8T)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stzbilizowanego mechanicznie, w ramach realizacii zadania:
Przebudowa ulicy Ogrodowe] i Sportowe] w Efku.

1.2. Zalares stesowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robés wy-
mienionych wpkt 1.1,

1.3. Zakres rabdt objetych 8T

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa natu-

ralnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja;

— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanegoe mechanicznie pod
nawierzchnie wjazdow bramowych,

— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie chodnikdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudewa z kruszywa naturalnego stabjlizowanego mechanicznie — jedna lub wiece] warstw zaggszezo-
nej mieszanki, ktdra stanowi warstwe noéng nawierzchni drogowej.

i.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na cdpowiednim zageszezeniu w optymalnej
wilgotnodci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podany-

mi w ST .M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogolne wymagania detyczace robat

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w 8T D.M.00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacia Projektowa, Specy-
fikaciami Technicznymi i poleceniami Inspektora,

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialéw
Ggdélne wymagania dotyczace materialéw podanc w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

2.2. Rodzaje materialdéw
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinnaz byé mieszanka
kruszyw skladajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub zwirn, spelniajaca wymagania niniejszej ST. Kruszywo powinno byé

jednorodne bez zanieczyszezeh obeyeh 1 bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowad mieszanke kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszyw powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi p6l dobrege uziarnienia poda-
nymi w PN-5-06102 [14]. Powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej graniczne] uziamienia do gémej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nic powinny stanowid
wigce] mz 65% frakeji przechodzacych przez sito 8,5 mm.

Biuro Kompleksowej Obstugi i Projektowania Inwestycji "EKO-SKAL™ Edk, wrzesien 2008r. 43



D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Rysanek 1. Pole dobrege uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq stabilizacii
mechaniczne] (1-2)
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2.3.2, Wiasciwsdel kruszywa
Kruszywo powiniy spelniaé¢ wymagania podane w tablicy 1.
Tabifea 1. Wiadciweéci kruszyw naturalnych
Lp. Wyszezegdlnienie wlasciwosel Wymagania | Metody badat wg
1. | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 8,075 mm, %, m/m 2+10 PN-B-06714-15
2. | Zawartoéc nadziarna, %, m/m, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. | Zawartodé ziaren nieforemnych, %, m/m, nie wigce] niz 35 PN-B-06714-16
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, m/m, nie wigcej niz 1 PN-B-06714-26
5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszezenin metoda I lub 1T wg PN- e oo o
B-04481, % 20=76 BN-64/8931-01
6. | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
aj s‘C{eralnosc ca{km-nr;ta po pelngj hcz}.ne': obrotdw, nie wiece] niz 33 PN-R-06714-42
b) 4cieralno$é czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubyt-
ku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7. | Nasiakliwo$é, %, m/m, nie wiccej niz 2.5 PN-B-06714-18
- - - . :
B. Mrozqoc'i}.}omosc, ubyvtek masy po 25 cyklach zamrazania, %, m/m, ni¢ , PN-B-06714-19
wigcej niz 5
9. | Zawarto$é zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SOy, % m/m, nie wigce] niz i PN-B-06714-28
10. | Wskaznik 10SNOSC Wog; mieszanki kruszywa, %, nie mnigjszy mz, prey PN-S-06102
zageszezeniu [s=21,00 80
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D3.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
3.2. Sprzet do wykomania robdt

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy siosowac:
— réwniarki albo ukladarki do rozkladania mieszanki,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag¢szczania, zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne.
Sprzet powinien zostac zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Cgélne wymagania detyczace transports
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materialdw

Kruszvwa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ie przed zanieczyszeze-
niem, zimieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Ruch pojazdéw po wyprofilowa-
nym podiozu drogi powinien byé tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen 1 tworzeniu kolein.

5, WYKONANIE ROROT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogélne zasady wykonywania robdt podane w ST D.ML00.00.00 ,, Wymagania ogélne”™.

5.2. Przygotowanie pedloza

Podicze pod podbudowe powinno spehiadé wymagania okredlone w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
1 zageszczeniem podicza”. Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nicodpowiednio zageszezone lub wykazuiace cdehylenia wysokosciowe od zatozonych rzednvch powinny
by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigeia wilgotnosei opty-
malnej, powtdmie wyréwnane i zaggszezone.

5.3. Rozkiadanie misszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubodé po
zaggszezeniu byla vowna grubodcel projektowane]. Grubodé pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm
po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spad-
kéw 1 rzednych wysokosciowych. Kruszvwo w miejscach, w ktdrych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed
zaggszozeniem zastgpione materialem o odpowiednich wiadciwodciach.

5.4. Zageszezanie mieszanki kruszywa

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kraszywa nalezy przystapi€ do jej zageszezania przez walowanie.
Jakiekolwick nierownosci lub zagicbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyvréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwne] powierzchni. Miejscach niedostepnych dla
walcdw podbudowa powinna byé zageszczona zaggszezarkami phytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowa-
nymi przez Inspektora.

Wiigoinosc mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadaé wilgoinodei opiymainej, okresione] wediug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (meteda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzante. Jezeli wilgotmosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej ¢ 20% lub wigeej jgj
warto$ci, mieszanka powinna byé zwilzona okreélong ilodcia wody 1 roOwnomiemnie wymieszana. W przypadky, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% lub wiecej jef wartodel, mieszanke nalezy osuszyé.
Zageszczenie nalezy kontynuowad do osiagniecia wskasnika zageszezenia Is podbudowy nie mmiejszego od 1,00, okre-
slonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [18].

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonanin, a przed uloZeniem nastepne] warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspekiora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiaza-
ny naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszi napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robit
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.0OG.00.00 ., Wymagania cgélne™.

6.2. Badania przed przysigpicniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboi i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacii materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wilasciwodcl okreslone w pkt. 2.3. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw

Crzestotliwose badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Maksymaina
powierzchnia pedbudowy
przypadajaca na jedro
badanie (m’)

Minimalna liczba
badan na dziennej
dzialce roboczej

Ep. Wyszezegdlinienie badan
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1. {Uziamienic mieszanki 1 500

2. | Wilgotmodé mieszanki

3. | Zageszczenie warstwy 1 probka na 500 m’

4., |Badanie whadciwosci kruszywa wg tablicy 1, pkt dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej
2.3.2 zmianie kruszywa

£.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie misszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. niniejszej ST. Probki nalezy pobierad
w sposéb losowy, z roztozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinmy byé na biezaco preekazywane
Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnoesé mieszanki

Wilgomosdé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotmoscl optymalne], okresionej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] {(metoda I}, z tolerancig +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zageszczenie kazde] warstwy powinno odbywat si¢ az do osiagniecia wymaganego wskainika zaggszczenia.
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [18]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszezenia nalezy oprze na metodzie obcigZen
plytowych, we ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [20]. Zageszezenie podbudowy
nalezy sprawdzaé przynajmmiej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboeze], lecz nie rzadziej niz raz na 200 1w, lub
wg zalecen Inspekiora.

£.3.5, Wiasciwoscl kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowad ocene wszystkich wlasciwoscl okzeslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny byé pebierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometryczaych podbudewy

6.4.1. Czestotliwoéé oraz zakres pomiardw
Crestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometryeznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé sraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowan. mechaniczaie

Lp. | Wyszezeglnienie badan i pomiardw Minimaina czestotlivwesé pomiaréw

1. | Szerokoéé podbudowy co 100 m
2. | Rownosc podiuzna co 20 m fata na kazdym pasie rucha
3. | Réwnos¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odeinkach prostych co 130m

b) na odcinkach tukowych co najmnigj w 3 micjscach kazdego tuku
5. | Rzedne wysckosdciowe w przekrojach podanych w Dokumentacii Projektowe], nie rzadziej

jakco 160 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie co 160 m
7. 1 Gruboi€ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziakce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 ar

8. | Nos$nosc podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1060 m

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze ré7mic sie od szerokodet projektowanej o wigegj niz 15 cm.

Na jezdniach bez kraweiznikow szerokos$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmmiej 25 cm lub o wartodé wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Réwnosé podbadowy
Nierownodci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg, zgodnie z BN-68/8931-04 {16]. Nierdwnoéci po-
przeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata. Nierownosel podbudowy nie moga przekraczaé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzecznre podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja
+ 0,5 %.

46



Przebudowa ulicy Ogrodowe] i Sportowej w Elku

8.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roinice pomiedzy rzednymi wyvsokodciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad
+1om, -2 eom.

6.4.6. Uksztaitowanie osi podbudowy

(3¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane]j o wiece] niz £ 5 cm.

§.4.7. Grubesé podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze sie réznié od grubosdci projektowanej o wiecej niz = 10 %.

6.4.8. Nognosé pedbudowy

Modut odksztalcenia olkyedlony wg , Instruke]i baded podiozs gruntowego budowli drogowych 1 mostowyeh™ [20] oraz
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [17] powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy padbadowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimainy modul odksztalcenia
& WSKaZnIXU W zageszezenia sprezyste pod kofem, mm mierzony plyty o sredniey 30 cm, MPa
nie mniejszym 1. nie T "
i o s B 46 KN 56 KN od pierwszego od drugiego
niz, mutieisZy niz obeigfenia E, obcigzenia E;
80 1,60 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykeonanymi odcinkami podbudewy

6.5.1. Niewladceiwe cechy geometryczne pedbudewy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkeie 6.4. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtGmie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokoscei projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt peszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na pelna grubodé do potowy szerokodet pasa tuchu, dofozenie materiau i powtdrne zageszezenie.

§.5.2. Miewladciwa grubosé pedbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci, Wykonawea wykone naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie
z decyzja Inspektora, uzupetione nowym materialem o odpowiednich wiadciwogciach, wyréwnane | ponownie zagesz-
czone. Roboty te Wykonawea wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena gru-
boscl warstwy, wediug wyze] podanych zasad, na koszt Wykonawcey.

6.5.3. Niewladciwa nosneéé podbudowy
Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do za-
pewnienia wymagane] nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dedatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnoéci podbudowy
wynikio z niewladciwego wykonania robét przez Wykonawee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiare robét
Ogolne zasady cbmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jedrnestka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” {metr kwadratowy} podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podane w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

§.2. Sposdb edbioru robét
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacy projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkic pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

8,1, Ogéine nsialenia dotyezace podstawy piatnosci
Ogolne ustaleniz dotyczace podstawy platnodcei podano w ST D.M.06.00.00 ,Wymagania ogolne™.

9.2. Cena jedneostki obmiarowej

Platnoéé za 1 m® wykonanej podbudowy nalezy przyjmowaé na pedstawie obmiaru i oceny jakodci robdt w oparciv

o ponnary 1 wyniki badad laboratoryjnyeh:

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe,
oznakowanie robot,

sprawdzenie 1 ewentualna naprawa podloza,
dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

roziozenie mieszanki zgodnie z zalorong grubodcia, szerokodcela 1 profilem z zachowaniem projektowane] niwelety,

zZageszezenie roziozone] mieszanki, dowdz wody do zageszczenia,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST.

Grunty budowlane. Badania prébek granta.

18, PRZEPISY ZWIAZANE
18.1. Normy
1. PN-B-(4481
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa niineralne.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne,
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
9. PN-B-§6714-28 Kruszywa mineralne.
1. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.
il. PN-B-11111 Kruszywa niineralne.
12. PN-B-11112 Kruszywa mineraine.
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne.
i4. PN-8-06102 Drogi samochodowe.
15. BN-64/8%31-01 Drogi samochodowe.
i6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
17. BN-70/8931-06 Drogi samoechodowe.
I8, BN-77/8931-12

16.2. inre dokumenty
19. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i poisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,
20. ,JInstrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”™ GDDP 1998.

Badania. Oznaczanie zawartodcei zanieczyszezen obeyeh.
Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Badania. Oznaczanie wilgotnosel.

Badania. Oznaczanie nasiakiiwodci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metods bezposrednia,
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen organicznych.
Badania. Oznaczanie zawartodcei siarki metoda bromowa.
Badania. Oznaczanie {cieralnodci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir 1 mieszanka.
Kruszywa lamane do nawierzchni drogowyveh.

Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Oznaczanie wskaZnika piaskowego.

Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.

Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym,

Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

i. WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne] (8T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej] sa wymagsnia dotyczace wykonania i odbioru robédt zwiazanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach realizacji zadania: Pree-
budowa ulicy Ogroedowej i Sportowej w Efku.

1.2, Zakyes stosowania 8T

Specyfikacfa Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-
mienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét obietveh ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabili-
zowanego mechanicznie i obejmuja wykonanie warstwy podbudewy z kruszywa lamanego gr. 20 em.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie ~ jedna lub wigcej warstw zageszezonej
mieszanki, ktdra stanowl warstwe noé$na nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechanicznz - proces technologiczny, polegajacy na cdpowiednim zageszezeniu w optymalne]
wilgotmosci kruszywa o whadciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podany-

mi w ST D.M.30.00.00 ,,Wymagania ogdine”,

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace 1obot podano w ST D.M.00.00.06 ,,Wymagania og6ine™.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, Specy-

fikacjami Technicznymi { poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgee materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podanc w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.

1.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywe ta-
mane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowveh i otoczakéw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezesl obeyeh i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniv 9/31,5 mm.

Krzywa uziamienia kruszywa powinna lezeé¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia wg PN-8-06102
[12]. Powinna by¢ ciagia i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gémej krzywej granicznej
uziamnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa niec moze przckraczaé 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na pedbudewy wykenywane metods stabfilizacji
mechanicznej (1-2)
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2.3.2. Wiasciwodcl kruszywa
Kruszywa powinny spelia wyrmagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wiadciwosel kruszyw famanych
Lp. Wyszezegbinienie wiasciwodci Wymagania | Metody badan wg
1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz ¢,075 mm, %, m/m 2+10 PN-B-06714-15
2. | Zawartosé nadziarns, %, m/m <5 PN-B-06714-15
3. | Zawartoéé ziaren nieforemnych, %, m/m <35 PN-B-06714-16
4, | Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, %, m/m <i PN-B-{6714-26
5. | Wskaznik piaskowy po S-krotnym zageszczeniu metoda 1 hub I wg PN-B-
04481, % 20:70 BN-64/8931-G1
6. | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Sf:l?raklOSf:’CaikCiWiita po peinej hczbu? o?:rotow ’ <35 PN-B-06714-42
b) scieralnoéé czesciowa po 1/5 pelmej liczby obrotéw, w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw <30
Nasigkliwoéé, Yo, m/m <3 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %, m/m <5 PN-B-06714-19
Zawarto$é zanieczyszezed obeych brak PN-B-06714-12
10. | Wskaznik noénosci W, mieszanki kruszywa, %, przy zageszez. Is=1,03 120 PN-8-06102
3. SPRZET

3.1. Ogbline wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 8T D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sig

mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgee wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

— rowniarek albo ukiadarek do rozkladania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W migjscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne [ub male walce wibracyjne.

Sprzet powinien zostac zaakceptowany przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania detyczace transporiu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiaiéw

Kruszywa mozma przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu W warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszoze-
niem, Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmictowych.

5. WYKONANIE RGROT

5.1, Ogoine zasady wykonywania robéi

Ogone zasady wykonywania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlnz”,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spehiad wymagania okredlone w ST D.04.01.01  Koryto wrez z profilowaniem
i zaggszezeniem podioza™.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nicodpowiednio
zageszezone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulch-
nienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotnoscl optymalngj, powtdrmie wyréwnane 1
Zageszezone.,

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonymn uziamieniu i wiigotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach owa-
rantyjacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegblnych frakeji na drodze. Mieszanka pe wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposdb, aby nie ulegha rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozidadana w warstwie o Jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubodd po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubogé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszezeniv. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewnizjacy osiagnigeie wymaganych spad-
k6w 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpo-
czgeie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j, okreslonej wedlug
proby Proctora, zgodnic z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% lub wigcej jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% lub wiecej jej wartosci, mieszanke naleZy osuszyé,
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszezenia Is podbudowy nie mniejszego od 1,03, okre-
slenege zgodnie z norma BN-77/8931-12 fio].

Jezeli nie moima okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modulu odksztatcenia wiornego E., do
pierwotnego E,, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,7 dia kazdej warstwy konstrukeyinej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wlozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigza-
ny naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdine”,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
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5.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badaft i pemiaréw
Czestotliwoéé oraz zakres badar podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyeh mechanicznie

Czestotliwosé badan
.- . Maksymalina
Lp. Wyszezegdlnienie badan Mmsfnaﬁna E.lﬂba. powierzehnia podbudowy
badan na dZienne] . .
. . przypadajaca na jedns
dzialce roboczej . 2
badanie {m}
1. | Uzigrnienie mieszanki
z.lamleme mgsz - ; 1060
2. | Wilgotnos¢ mieszanki
3. | Zageszczenic warstwy 10 probek na 10000 m
4. | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazde] partil kruszywa i przy kazde]
zmianie kraszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszankE

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac w sposOb
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badari powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspekto-
TOWL

6.3.3. Wilzoinosé mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II}, z tolerancja +10% -20%. Wilgotnoéé nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 51

6.3.4. Zageszerenie podbudowy

Zageszczenie kazde] warstwy powinno odbywac sig az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszezenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzad wedlug BN-77/8931-12 [16]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
phytowych, wg . Instrukeji badaf podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [18]. Zageszezenic podbudowy
nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziakce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m’, lub
wg zaleceti Inspektora.

6.3.5. Wiadciwosei kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wiadciwosci okrestonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan pelych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposGb losowy w obecnosei Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometryczaych pedbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw
Crestotliwosé oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stab. mechaniczaie

Lp. | Wyszezegdlnienie badatt i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiardw

1. i Szerokos¢ podbudowy co 100 m
2. | Réwnosc podiuina co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3. | ROwnosé poprzeczna co 100m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odeinkach prostych co 160 m

b) na odcinkach ukowych co najmniej w 3 migjscach kazdego fuku
5. | Rzedne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Proj ektowe], nie rzadzicj

jak co 100 m
6. | Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7. | Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 ar’
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 i

8. | Nosnos¢ podbudowy:

- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
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§.4.2. Szerokoié podbudewy

Szerokodéé pedbudowy nie moze rémic sie od szerckosel projektowane] o wigee niz 3 cm.

Na jezdniach bez kraweimnikdw szerokodé podbudowy powinna bvé wicksza od szerokodel warstwy wyzej lezace] o co
najmniej 25 cm lub o wartos$é wskazana w Dokumentacji Projekiowe].

8.4.3. Réwnosé pedbudewy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows Iata, zgodnie z BN-68/8931-04 [14]. Nierdwnosei po-
przeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowy {ata. Nierdwnodci podbudowy nie moga preelraczad 2 cm.

8.4.4. Spadid poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 lukach powinny byé zgodne z dokumentacja, z tolerancia + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysekosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysckosciowymi podbudowy 1 projektowanymi nie powinny przekraczad + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukszialtowanie gsi podbudowy

04 podbudowy w planie nie moze byé przesunicta w stosunku do osi projeltowane] o wiecej niz £ 5 em.

6.4.7. Gruboedé podbudowy

Grubosc podbudowy nie moze sig réznic od grubosel projekiowane] o wigeej niz +10%, -15%.

6.4.8. Nodnosé podbudowy
Modut odksztatcenia okveslony wg . Instrukceji badas pedloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych” [18] powi-
nien byé zgodny z podanym w tablicy 4. Uglecie sprezyste wg [15] powinneo by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modul odksztalcenia
o wskaziniku Waot | aoeszezenia spregyste pod kolem, mm mierzeny plyta o rednicy 30 cm, MPa
nie mulelszym I5 nie od pierwszego od drugiege
niz, % muniejszy miz 40 kN SO kN oheigienia K; sheigzenia K,
120 1,03 1,10 1,20 160 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykenanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryvczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny byc
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokodei co najmmiej 10 cm, wyrdwnane 1 powtémie zageszezone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokod¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoscl projektowanej o wigeej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petna grubosé do potowy szerokodel pasa ruchu, dotozenie materiatu § powtdrne zageszezenie.

6.5.2. Miewlasciwa grubodé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosei, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Iub wybranie warstwy na odpowiednig giebokosc, zgodnie
z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane 1 ponownie zagesz-
czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapl ponowny pomiar i ocena grubosct
warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcey.

6.5.3. Niewlasciwa noinosé pedbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymagane;j, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do za-
pewnienia wymaganej nosnodci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawea podbudowy tylkoe wtedy, gdy zanizenie noénosci podbudowy
wynilkdo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdt podanc w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogblne zasady edbioru robdt
Ggdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.Z. Speséb cdbioru robét
Roboty uznaje sic za zgodne z dokumentacig projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektfora, jezell wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem toleranci wg pki 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne vstalenia detyczyce podstawy platnosed
Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platmodei podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Platos¢ za | m” wykonanej podbudowy nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparcic
o pornary 1 wyniki badait laboratoryinych:

Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa podlioza,

-~ opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

—~ roziozenie mieszanki zgodnie z zalozong grubodcis, szerokodcia i profilem z zachowaniem projektowane]j niwelety,
— zageszczenie roziozone) mieszanki, dowdz wody do zageszczenia,

- przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w ST.

1. PRZEPISY ZWIAZANE
1¢.1. Normy
1. PN-B-044381 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-46714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeych.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badama. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodei.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosel metoda bezpodrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ei zanieczyszezen organicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosei siarki metoda bromowa.
i10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bgbnie Los Angeles.
11, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska#nika piaskowego.
14. BN-58/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnodei nawierzehni planografem i fata.
15. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Porniar ugied podainych ugiecionterzem belkowym.
16. BN-77/8631-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dekumenty

17. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,
18. ,Jnstrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”™ GDDP 1998,
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D.64.67.01 PODBUDOWA 7 BETONU ASF ALTOWEGO

1. WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej {8T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanyct
z wykenywaniem podbudowy zasadniczej z chudego betonu, w ramach realizacii zadania: Przebudowa ulicy Ogrodowe;
i Sportowej w Etku.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyiikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wy-
mienionych wpke. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze; Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robgt rwiazanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego wedlug PN-S-96025 {57 i obejmua:

— wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 13 em z betonu asfaltowego 0/25 dla KR3.

1.4. Okreslenia podstawowe

I.4.1.  Beton asfaltewy — mieszanka mincraino-astaltowa, zageszezona, w ktorej ilodciowe proporcje skfadnikéw 53
ustalone wg zasady wypehienia wolnej przestrzeni, niezaleznie od warstwy, do ktorej jest przeznaczona,

i.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadnicza — goérna czgsé podbudowy spelniajaca funkeje nosne w konstrukeji na-
wierzchni wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne;.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normari i z definicjami poda-

nymi w 3T D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdine wymagania detyezace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.G0.00.00 »Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakesé ich wykonania oraz za zgoduosé z Dokumentacja Projektowa, Specy-

fikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Z. MATERIARY

2.1. Wymagania ogéine stosowania materialéw
Wymagania ogdlne stosowania materialéw podanc w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdine”.

2.2, Materialy do wykonania podbudewy bitumieznej
Materiatami stosowanymi do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-8-96025 [51, zgodnie z zasadami
miniejszej ST sa:
a) kruszywa:
- grysy 1 zwiry kruszone k1. 1 I, gat. 1§ 2 wg zatacznika G do PN-S-96025 [6],
- piasek naturalny gat. 112 wg PN-B-11113 [3],
b} wypeliacz we PN-8-95504 [o],
¢} asfalt 35/50 dia KR 3 wg PN-EN-12591 4],
d} srodki adhezyjne,
e) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa.

2.3. Wymagania dia materialéw do betonu asfaltowego

Materialv do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej okreslonej w pkt. 2.2. niniejszej ST powinny odpowiadac

nizej podanym wymagasiom:

a} grys i zwir kruszony kI. I, Ii, gat. 112 wedlug zatacznika G do PN-S-96025 [6], speiniajacy wymagania podane
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymaganiz dia gryséw i zwiréw kruszenych wg PN-S-96025

Lp. Wyszezegolnienie wlasciwodes Wymagania
w zaleznosei od klasy (erysy i zwiry kruszon) Klasa I Klasa II
1. [Scieralnogé w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz 25 33

b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do ubytku

masy po pehiej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 25 30
2, | Nasigkliwo$é w stosunku do suchej masy kruszywa, %. nie wiecej niz 1,5 2.5
3. { Odpornosé na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wigce] niz 2,5 5,0
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w zaleznosci od gatunku (grysy) Gatunek 1 Gatunek 2
1. |Zawartoéé ziaren przekruszonych, % masy, nie wigce] niz 10 15
5 | Zawartosé ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro dla frak-
cji, % masy, nie wigcej miz:
- w grysie powyzej 6,3 mm 0,8 L5
- w grysie 2,0+6,3 mm 1,5 2,5
3. | Zawartosc frakeji podstawowej dla frakcji, % masy, nie metie] niz:
- w grysie powyzej 6,3 mm 85 35
- w grysie 2,0+6,3 mim 30 80
4. | Zawarto$¢ podziarna dla frakeji, % masy, nie wiece] niz:
- w grysie powyzej 6,3 mm 16 10
- w grysie 2,0+6,3 mm 13 i5
5 | Zawartoéé nadziarna, % masy, nie wigcej niz 8 10
6. | Zawartosé zanieczyszcze obeych, % masy, nie wiecej niz 0,1 0,2
7 | Zawartoéé ziaren nieforemnych, % masy, nie wigcej niz 25 30
Q. | Zawartodd zanieczyszezen organicznych, barwa cleczy nie ciemniejsza niz wzorcowa
w zaleznosci od gatunku (Zwiry kruszone) CGatmek 1 Gatunek 2
1. |Zawartos¢ ziaren przekruszonych, % masy, nie mniej niz 70 60
3. | Zawartosé ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro dla frak-
cii, % masy, nie wiecej niz: 1,5 2,5
3. | Zawartoéé frakeji podstawowych dia frakeji, % masy, nie mniej niz:
- dla grupy frakeji 2,0-+6,3 mm 80 75
- dla frakcji powyzej 6,3 mm 85 80
4. | Zawartoéé podziama, % masy, nie wigcej niz:
- dla grupy frakeji 2,0+6,3 mm 15 20
- dla frakeji powyzej 6,3 mm 10 13
5. | Zawartosé nadziarna, % masy, nie wiccej niz 3 10
6. | Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, % masy, nie wiece] niZ 0,1 0,2
7| Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa

b) piasek famany i mieszanka drobna granulowana o cechach wedtug normy PN

wierzchni drogowych” [2], spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobrej grarulowanej

-B-11112 ,Kruszywa {amane do na-

Lp. Wyszezegdlnienie wiasciwosci - Wymagan.la
piasek lamany miesz. drobna

1. | Zawarto$é zanieczyszczen obeych, % masy, nie wiece] iz 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, wigkszy niz:

- dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych 65 65

- dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapienl 55 35
3. | Zawartosé zanieczyszczen organiczaych, barwa cieczy nie ciemniejsza niZz WZoTCowa
4. | Zawarto$¢ nadziama, % masy, nie wigcej niz 15 15
3. | Zawartosé frakeji 2,0+4.0 mm, % masy, powyzei - 15

¢} piasek gat. 112 wg PN-B-11113 _Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”
[3], spetniajacy wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dfa piasku

fros fe g Wymagania
Lp. Wyszezegolnienie wiasciwosei Gai 1 G2

1. | Sklad ziarnowy

a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 o, % masy, nie wigcej niz 1 5

b) zawarto$¢ nadziama powyzej 2 mm, %% masy, nie wigcej niz 15% 15%
2. | Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych, % masy, nie wiece] niz 0,1 0,1
3. | Wskasik piaskowy, wickszy niz 75 65
4. | Zawartosé zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz WZOTCOWa

) nie dopuszcza sig w nadziarmie ziaren wigkszych od 4 mm

d) wypetiacz wedhig normy PN-5-96504

podane w tablicy 4.

Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych” [6], spelniajacy wymagania
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Tablica 4. Wymagania dia wypelniaczy

Lp. Wyszezegblnienie wiasciwosei Wymagania
1. | Zawartos¢ czastek ziaren mniejszych od, % masy, nie mnigj niz:
- 0,3 mm 106
- 0,074 mm 80
2. | Wilgotnodé, %, nie wiecej niz 1,0
3. |Powierzchnia whasciwa, cm’/g 2500+4000

e} asfalt 35/50 powinien spetniaé wymagania normy PN-EN-12591 , Przetwory naftowe. Asfalty drogowe” [4], podane
w tablicy 3.

Tablica 5. Wymagania dla asfaltu drogewego

o o Wymagania Metody badaf
Lp. Wyszezegbinienie wladciwosei wE
35/50

I. |Penetracia w temp. 25°C, 0,1 mm 35+50 PN-EN 1428

2. | Temperatura migknienia, °C 50+38 PN-EN 1427

3. | Temperatura zaplomu, nie mniej niz, °C 240 PN-22592

4. | Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % m/m 59 PN-22592

3. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1

6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 53 PN-EN 1425

7. | Temperatura migknienia po starzeniy, nie mniej niz, °C 32 PN-EN 1427

8. | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1

9. | Wzrost temperatury micknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C 8 PN-EN 1427
10. | Temperatura famliwosci, nie wigeej niz, °C -5 BN-EN 12393

f} srodek adhezyjny
Do mieszanki nalezy obligatoryinie zastosowaé Srodek adhezyjny, posiadajacy aprobats techniczna. Srodek adhezyj-
ny nalezy stosowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.
g) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa
Do smarowania obcigtych krawedzi nalezy stosowac asfaltowa emulsje kationows szybkorozpadows K1-65, spelnia-
jaca wymagania okseslona w ,,Warunkach technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe — IBDiM 1999;”,
2.4. Skiadowanie materialow

2.4.1. Kraszywa
Wymagania dla skfadowania kruszyw podano w pkt. 2.4.1. ST D.05.03.05.

2.4.2. Wypelniacz
Wymagania dla skladowania wypelniacza nalezy przyjmowaé wg pkt. 2.4.2. 8T D.05.03.05.

2.4.3. Asfalt, emulsja
Wymagania dia sktadowania lepiszcz nalezy przyimowac we pkt. 2.4.3. 8T D.05.03.05.

2.4.4. Srodki adhezyjne
Wymagania dla skladewania srodkéw adhezyjnych nalezy przyjmowaé wg pkt. 2.4.4. 8T D.05.03.05.

3. 8PRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 » Wymagania ogdlne™.

3.2. Wytwérnia mas bitumicznych

Wymagania dla wytwodrni mieszanki muneralno-asfaltowej na podbudowe bitumiczna nalezy przyjmowaé wg pkt. 3.2.
ST D.05.03.05.

3.3. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych
Wymagania dla uktadarki podano w pkt. 3.3. ST D.05.03.05.

3.4. Walce do zageszczania
Wymagania dla walcow do zageszezania mieszanki na podbudowe bitumiczng okreslono w pkt. 3.4. ST D.05.03.05.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine dotyczgee transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podanc w ST D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materialéw do produkeii mieszanki

4.2.1. Kruszywo
Wymagania dla transportu kruszywa podano w pkt. 4.2.1. ST D.05.03.05.

4.2.2. Wypelniacz
Wymagania dla transportu wypetniacza podano w pki. 4.2.2. ST 1.05.03.05.

4.2.3, Lepiszcza
Wymagania dia transportu lepiszezy podane w pkt. 4.2.3. ST D.05.03.05.

4.2.4. Sredki adhezyjae
Wymagania dla transportu $rodkéw adhezyjnych podano w pkt. 4.2.4, ST n.05.03.05,

4.3. Transport mieszanki mineraino-asfaitowej
Warunki dla transportu mieszanki betonu asfaltowego okredlono w pkt. 4.3. 8T D.03 03.05.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OQgolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST D.M.00.00.00 »Wymagania ogolne”

Wykonawea przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji ruchu i harmonogram robdt, uwzgledniajace
warunki, w jakich wykonywana bedzie podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.

5.2. Projektowanie skiadu betonu asfaltowego (opracowanie receptyl.

Za wykonanie recepty odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia jg do Inspektorowi do zatwierdzenia. Recepta powin-
na by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Inspekiora [ prey wykorzystaniu reprezentatyw-
nych prébek tych materiatéw.

5.2.1. Wymagania dia betonu asfaltowege na warstwe podbudowy
Mieszanka betonu asfaltowego na warstwe podbudowy powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dia betonu asfaltewego 0/25 na warstwe pedbudowy

ELp. Wyszczegtinienie wiasciwesel Wymagania
KR3
1. | Uziarnienie mieszanki mineralne;, przechodzi przez oczka sita, % m/mn:
#31,5mm 100+100
#250mm 8§7+100
# 20,0 mm 76+100
# 16,0 mm 66+90
# 12,8 mm 37+81
#9,6 mm 48+71
#8.0mm 4265
#6,3 mm 36+38
#4.0 mm 2747
#2,0 mm 19+35
{zawartos¢ ziaren > 2,6 mm) {65+81)
# 0,85 mm 12+24
# 0,42 mm 7+18
#0,30 mm 6+135
#0,18 mm 5+12
# 0,15 mm 5+11
0,075 mm 47
2. | Zawartosé asfaltu w stosunku do masy mma, % m/m 3,0+4,7
3. | Wolna przestrzefn w probkach wg metody Marshalla, % v/v 4,0+8,0"
4. | Wypehienie lepiszczem przestrzeni migdzy ziarnami zageszezonej mie- <7
. <72
szanki, %o v/v
5. | Modul sztywnogci pelzania, MPa, nje mniej niz >16
6. | Stabilnosé wg Marshalla w 60°C, kNN, nie mmiej niz 11,0"
7. | Odksztalcenia we Marshalla, mm 1,535 "
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8. | Wskainik zapeszezenia warstwy, %, nie mniej niz 58,0
9. | Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4590

' _ zageszezonyeh (2x75 uderzed miota) w temp. 135°C +5°C

5.2.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy projektowad uwzgledniajac wymagania podane w PN-8-960235 [5].

5.3. Waranki prrystapienia do produkeji betonu asfaltowege

5.3.1. Wymagania dlz wytwérni
Wymagania dla wytwomi podano w pkti. 5.3.1. ST D.05.03.05.

5.3.2. Zaréb préboy
Zar0b probny nalezy wykonad zgodnie z pkt. 3.3.2. 8T D.05.03.05.

5.3.3. Odcinek prébay
Odeinek probay nalezy wykonad zgodnie z pkt. 5.3.3. ST D.05.03.05.

5.4. Produkeja mieszanki mineralno-asfallowe]

Warunki wytwarzania betonu asfaltowego zostaly okreslone w pki. 5.4. 8T D.05.03.05.
Temperatury poszezegdinych skdadnikdw i gotowej mieszanki powinny wynosic:

— kruszywo — wg zasad podanych w pkt. 5.4. 8T D.05.03.05.

— asfalt 35/50 - 145+165°C.

— gotowa mieszanka z asfaltem 35/50 - 140+170°C.

5.5. Przygotowanie podieis

Podloze pod ulozenie podbudowy bitumiczne] powinno byé przygotowane przez cczyszozenie i skropienie, zgodnie
z wymaganiami ST D.04.03.01 , Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukeyjnych”. Ukfadanie mieszanki moze nastg~
pic po rozpadzie emulsji 1 odparowaniu wody.

5.6. Whudowanie mieszanld betonn asfaliowego
Warnnki whudowania migszanki mingralno-asfaltowej podano w pkt. 5.6. ST D.0O

LA

03.05.

5.7. Zageszczanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaliowej
Zageszczanie mieszanki nalezy prowadzi€ wg zasad podanych w pkt. 5.7. 8T 12.05.03.05.

5.8. Wykonanie zlgczy
Wymagania przy wykonaniu zlaczy podane w pkt. 5.8. 8T D.05.03.05.

5.9. Wymagania dla uloZene] warstwy podbudowy zasadniczej

5.9.1. Wymagania dotyczace zageszezenia uloZonej warstwy
Wskaznik zageszezenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%.

5.9.2. Sklad mieszanki mineralno-asfaliowej

Wyniki badan skiadu mieszanki mineralno-asfaliowe] powinny by zgodne z recepta laboratorying z tolerancia okresio-
ng wpkt. 5.4. ST D.05.03.05.

5.%.3. Wymagania detyczace rownosci warstwy

Nieréwnosci podluine i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [7] nie moga przekraczad 135 mm.

5.9.4. Wymagania detycrace szerckosci warstwy
Szeroko§é warstwy powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowa, Z tolerancja 45 em.

5.9.5. Wymagania detyczace spadkéw poprzeczaych warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows,
z tolerancjz +0,5%.

5.9.6. Wymagania detyezace rzednych wysokosciowych warstwy

Rzedne wysokosciowe warstwy nic powinmy réznic si¢ od rzednyeh projektowanych o wigcej niz £1 cm.

5.9.7. Wymagania dotyczgee uksztaltowania osi warstwy

Odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowane]j nie moze by¢ wicksze niz £5 cm.
5.9.8. Wymagania dotyezace grubesci warstwy

Grubo$é warstwy nie powinna rézaié sig od projektowane] wigeej niz =10 %.
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5.9.9. Wymagania dotyczace ziacz podiuinyck i poprzecznych

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej réwnolegle] lub prostopadiej do osi drogi. Zlacza w kon-
strukcjt wiclowarstwowej powinny by¢ przesuniete wezgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by catko-
wicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.9.18. Wymagania dotyczace krawedzi warstwy
Krawedzie warstwy wigzacej powinay byé réwno obeigte Tub wyprofilowane 1 pokryte asfaltem.

5.9.15. Wymagania detyezace wygigdu warstwy

Wyglad zewngtrzny warstwy powinien by¢ jednorodny, mieé barwe jednolita, bez miejsc przebitmnowanych, porowa-
tych, fuszczacych sie i spekanych. Nawierzchnia powinna posiadad jednorodng teksture w przekroju podhiznym 1 po-
przeczaym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakesci robét
Ogdélne zasady kontreli jakosei robét podano w 8T D.M.00.00.00 ., Wymagania ogéine™.

6.2. Kontrala jakosci materialéw
Wykonawce powinien prowadzic kontrole jakodci materialéw przy wyborze dostawcy 1 Zrédia materialdw, a takze pod-
czas kontroli dostaw z czesiotliwoscia ustalona w PZJ.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w pkt. 2.3. niniejszej ST, a czgstotliwosé ich wykonywania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezen-
tatywnych wynikéw dla calosci gromadzonyeh materialéw. Wyniki badat Wykonawca powinien przekazaé Inspekioro-
wi w trybie okreslonym w PZJ.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonad badania materialéw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badai Inspektorowi w celu akeeptaci materialéw. Badania te powinny obgjmowa¢ wszystkis
whadciwosci okreslone w pkt. 2.3, niniejszej ST.

6.3. Konirola w trakeie produkeii | whudowywania mieszanki
Wyrmagania dia kontroli dokonywane] w trakcie produkeji i whudowania mieszanki mineralno-asfaliowe] sa analogiczne
jak podano w pkt. 6.3. 8T 12.05.03.05.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy
Zakres wymaganych badaf { pomiaréw ora ich czestotliwosé nalezy przyjmowaé wedhug pkt. 6.4. ST D.05.03.05.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
(Og6lne zasady obmiaru robdt podane w ST D.3.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,

7.2. Jednostka ebmiarewa
Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w ST. D.M.00.00.00 ,\Wymagania og6lne”.

8.2. Rodzaje odbiordw rebdt
Odbiér podbudowy zasadnicze] dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Iub
odbioru czesciowego wedhug wymagan pedanych w ST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogolne™.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia detyczace podstawy platnosel
QOgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m° nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki pomiarow i badan
laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe I roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— opracowailie recepty na mieszanke mineralno-asfaltowa,

— dostarczenie materialéw podstawowych 1 pomocniczych,
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— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] zgodnie z zatwierdzong recepts Iaboratoryjna,

— transport mieszanki na migjsce whudowania,

— posmarowanie emulsjg krawedzl potaczed,

—  whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z zatozong grubodcia, szerokodcia i profilem z zachowaniem
projektowane; niwelety,

— zageszczenie mieszanki mineraino-asfaltowe],

— obclecie krawedzi i pokrycie emulsjg asfaltows,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan Iaboratoryjnyeh wiasciwodel materialow, mieszanki | warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
18.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i mieszanka.
2. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
3. PN-B-11113 Kyuszywo mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek.
4. PN-EN 12381 Przetwory naflowe. Asfalty drogowe.
5. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
6. PN-3-96504 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.
7. BN-63/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

18.2. Inne dekumenty
8. Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanki mineralno-asfaltowe] - Zeszyt Nr 64 IBDiM, 2002.
9. Ogélne Specyfikacje Techniczne Nr D-04.07.01 z 2001 , Podbudowa z betonu asfaltowego”.
10. Katalog typowych konstrukeji nawierzchai podatnych i péisztywnych, IBDIM, 1997.
11, Wytyczne oznaczania cdksztalcenia i modufu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obciazeniem statycznym — Zeszyt Nr 48 IBDiM, 1995.
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pusta sirona
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D.35.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGQO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (8T)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sz wymagania dotvczace wykonania 1 odbiore nawierzchni z betonu
asfaltowego, w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulicy Ogrodowej i Sportowe] w Elku.

1.2, fakres stosewania 8T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetyeh 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 [6] | obejmuja:

— wykonanie warstwy $cieralnej gr. 5 cm nawierzchni drogi kategorii ruchu KR 3 z betonu asfaltowego 0/16

1.4. OGkreslenia podstawowe

i.4.3. Mieszanka mineralno-bitumiczna — mieszanka mineraina z odpowiednia ilodcia asfaltu, wytworzona
w okreslomy sposcb, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.2. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, zageszczona, w kiorej ilosciowe proporcie sktadnikéw sa
ustalone wediug zasady wypelnienia wolnej przestrzeni, niezaleznie od warstwy, do ktérej jest przeznaczona.

1.4.3. Odksztalcenia lepko-plastyczne — odksztalcenie o charakterze trwatym, ktdrego wielkosé jest proporcjonalna
do obciazenia i czasu jego trwania oraz do temperatury.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nonmami i definicjami podany-

mi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne™.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikactami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania stosowania materialow
Ogélne wymagania stosowania materialéw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materizly do wykonania warstwy wiaiace]
Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy wiazacej 1 scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025 [6], zgodnie z zasadami niniejszej ST sa:
- dla warstwy Scieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 obeiazone] ruchem KR 3:
a) kruszywa:
- famane granulowane wg PN-B~-11112 [21 kL I, {1"; gat. 1,
- grys 1 zwir kruszony wg zatacznika G do PN-S-96025 [6] kl. I; gat. 1,
n tylko pod wegledem dcieralnosei w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kL. T; gat, 1
b} wypelniacz wg PN-S-96504 [7] lub innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego,
c) asfalt D50/70 wg PN-EN 12591 [4],
d} srodki adhezyjne,
e} asfaltowa emulsja kationowa szvbkorozpadowa [14],

2.3. Wymagania dla materialéw do betonu asfaltowego

Materialy do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej okreslonej w pkt. 2.2, niniejszej ST powinny odpowiadaé

nizej podanym wymaganiom:

a) grys i zwir kruszony kI. I, I, gat. 1 i 2 wedlug zatacznika G do PN-S-96025 [6], spelmiajacy wymagania podane
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gryséw i Zwiréw kruszonych wg PN-S-96025

Lp. Wyszezegoinienie wlasciwoscet Wymagania
w zaleznodci od klasy (grysy i zwiry kruszon) Klasa | Klasa I
1. | Scieralno$é w bebnie kulowym:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiccej niz 25 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku
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masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigce] niz 25 30
2, | Masiakliwodé w stosunku do suchej masy kroszywa, %, nie wigcej niz 1,5 2,5
3. | Odpomoéé na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wiccej niz 2.5 5,0
w zaleznosci od gatunku (grysy) (Gatunek 1 Gatunek 2
1. | Zawartos¢ ziaren przekruszonych, % masy, nie wiecej niz i 15
2. | Zawartos¢ ziaren muniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro dla frak-
cji, % masy, nie wigeej niz:
- W grysie powvzej 6,3 mm 0,8 i,5
- w grysie 2,0+6,3 mm 1,5 2,3
3. | Zawarto$c frake]i podstewowej dla frakeji, % masy, nie mniej niz:
- W grysie powyzej 6,3 mm 85 85
- w grysie 2,0+6,3 mm 80 8C
4. | Zawartosé podziarna dla frakeji, % masy, nie wigeej niz:
- W grysie powyze 6,3 mm 10 10
- w grysie 2,063 mm 15 13
3. | Zawartos¢ nadziamna, % masy, nie wiecej niz 8 10
6. | Zawartod¢ zanieczyszezes obeych, % masy, nie wigce] niz 0,1 0,2
7. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % masy, nie wigeej niz 25 30
8. | Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, barwa cieczy nie clemnicjsza niz Wzorcows
w zaleznodcl od gatunku {zwiry kruszone) Gatunek 1 Gatunek 2
1. |Zawartos¢ ziaren przekruszonych, % masy, nie mniej niz 70 60
2. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz (0,075 mm, odsianych na mokro dla frak-
cji, % masy, nie wigeg] niz: 1,5 2,5
3. | Zawartosé frakeji podstawowych dla frakeji, % masy, nie mnigj niz
- dla grupy frakeji 2,0+6,3 mm 80 75
- dla frakcji powyzej 6,3 mm 85 g0
4. | Zawarto$é podziama, % masy, nie wigeej niz:
- dla grupy frakeji 2,0+6,3 mm i5 20
- dla frakcji powyzej 6,3 mm 10 15
3. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigce] niz 8 10
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nic wiece] niz g,1 0,2
7. | Zawartos¢ zanieczyszczed organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa

b} piasek lamany o cechach wedlug normy PN-B-11112 , Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych™ [2], speiniaja-

cy wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku lamanego i mieszanki drobnej cranulowane] wg PN-B-18112
Lp. Wyszezegtinierie wlasciwoscl - Wymagan.aa
piasek lamany | miesz. drobna
1. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nic wigce] niz 0,1 g,1
2. | Wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
- dia kruszywa ze skal magmowych i przeobrazeniowych 65 65
~ dla kruszywa ze skal osadowych, z wyjatkiem wapient 55 55
3. |Zawartosc zanieczyszozes organicznych, barwa cieczy nie ciemnieisza niz Wzorcows
4. | Zawarto$c nadziarna, % masy, nie wigcej niz 13 13
5. | Zawartos¢ frakeji 2,0+4,0 mm, % masy, powyzej - 15

¢} piasek naturainy gat. 1, 2 wg PN-B-11113 , Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek™ [3], speiniajacy
wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymaganiz dia piasku wg PN-B-11113

Lp. Wyszezegolnienie wiaSeiwosei Wymagania
gat. | gat. 2

1. | Skiad ziarnowy:

a) zawarto$¢ ziaren mnicjszych od 0,075 mm, % masy, nie wigcej niz 1 5

b) zawartos¢ nadziarna powyze] 2 mm, % masy, mie wigcej niz 157 15"
2. | Zawarto$c zanleczyszczen obeych, % masy, nie wigce] niz 0,1 0,1
3. | Wskaznik piaskowy, wiekszy od 75 65
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemmniejsza niz WZOrCowa

*) nie dopuszcza si¢ w nadzianie ziaren wiekszych od 4 mm
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d) wypeiniacz wedlig normy PN-S-96504 , Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych” {7}, spehniajacy wymagania
podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagagia dia wypelniaczy

Lp. Wyszezegdinienie wlaseiwosei Wymagania
1. | Zawartosé czastek ziaren mnicjszych od, % masy, nie mmniej niz:
-0,3 mm 100
-0.074 mm 80
2. | Wilgotnosé, %, nie wiecej niz 1,0
3. | Powierzchnia wiasciwa, em’/g 25004000

¢} asialt 50/70 powinien spelniaé¢ wymagania normy PN-EN 12591 ~Frzetwory nafiowe. Asfalty drogowe™ [4], podane
w tablicy 3,

Tablica 5. Wymagania dia asfaltéw drogowyeh

Lp. Wyszczegdinienie wiasciwosei Wymagania Metody badas
54/78 WE
1. |Penetracja w temp. 25°C, 0,1 mm 56+70 PN-EN 1428
2. | Temperatura migknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-223592
4. | Zawartod¢ sktadnikéw rozpuszezalnych, nie mnie] niz, % m/m 99 PN-22592
5. |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie muiej niz, °C 43 PN-EN 1427
8. [ Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2.2 PN-EN 12606-1
8. | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiece] niz, °C 9 PN-EN 1427
10. | Temperatura lamliwosci, nie wigeej niz, °C -8 PN-EN 125683
f) drodek adhezyiny

De mieszanki nalezy obligatoryjnie zastosowaé $rodek adhezyjny, posiadajacy aprobate techniczng. Srodek acdhezyj-
ny nalezy stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.
astaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa

a5
S

Do smarowania zlaczy podiuznych i poprzecznych nalezy stosowac asfaltows emulsje kationows szybkorozpadowa
KI-65, spelniajacq wymagania okreslona w , Warunkach technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe —
IBDIM 1999 [14].

2.4. Skiadowanie materialdw

2.4.1. Kruszywa

Skiadowanie kruszyw powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami Iub jego frakcjami,

Kruszywo nalezy skfadowa¢ oddzielnie, wedtug przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcii, w zasiekach unie-
mozliwiajacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm. Podtoze skladowisk musi by¢ réwne, utwardzone 1 dobrze odwod-
nione.

2.4.2. Wypelniacz

Przechowywanie wypelniacza musi odbywaé sie w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczysz-

czeniem. Wypehtiacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich i przechowywaé w silosach.

2.4.3. Asfalt, emulsja

Lepiszeze nalezy przechowywaé w zbiomikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostgpemn wody i zanieczyszczeniem. Dopuszeza sig¢ magazynowanic lepiszcz w zbiornikach betonowych
1 zelbetowych spetniajacych warunki jw.

Warunki przechowywania nic moga powodowaé utraty cech lepiszeza 1 obnizenia jego jakosci. Przy przechowywaniu
emulsji asfaltowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

— czas skladowania emulsji nie powinien przekraczac 3 miesiecy od daty jej produkgji,

— temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.
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2.4.4. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przechowywaé w temperaturze nie wyzszej niz +40°C w migjscu ostonigtym od promieniowa-
nia sfonecznego, pod zadaszeniem, w zamknigtych opakowaniach lub zbiomiku stalowym wyposazonym W weZzownice
do ogrzewania woda, para wodna lab olgjem.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogblne dotyczace sprzgtu
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.06 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2, Wytwornia mas bitumicznych

Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w sprawny system automatycznego dozowania wszystkich skfadnikéw oraz wrza-
dzenie do automatycznej rejestracji temperatur celem zapewnienia wysokiej jednorodnodci produkowanych mieszanek i
whasciwej ich temperatury. Dozowanie wstepne powinno by¢ réwniez zautomatyzowane. Wytwdrnia powinna posiadad
precyzyjny system dozowania srodkdw adhezyjnych stosowanych do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Celem zapewnienia cigglosci produkeji wytwdrnia powinna byé wyposazona w zasobnik z termoizolacjg do czasowego
przechowywania gotowej mieszanki, gwarantujacy zachowanie jej jakosei, jednorodnose oraz wymagane; temperatury.

3.3. Ukladarka mieszanek mineralng-asfaltowych

Ukladanie mieszanek nalezy wykonaé¢ przy uzyciu ukladarki mechanicznej o wydajnosci skorelowane] z wydajnoseia
wytwdrni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na ulozenie warstwy z zalozong gruboscig 1 szerokoscia, pod-
grzewang phytag wibracying do wstepnego zaggszezenia.

3.4. Walce do zaggszezania

Do zageszczania mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac sprzgt, ktdrego whasciwosdcl pozwalaja na zaggsz-
czenie ukladanych warstw do wymaganych wartosci wskaZnika zageszczenia (98 %). Do zageszezania warstw na-
wierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowad nastepujace walce:

— walce ogumione ciezkie o masie okolo 15 Mg,

— walce wibracyine,

— walee gladkie stalowe statyczne dwuwalowe lekide i érednie,

~ wwalce mieszane, z przednia osia gladka stalows wibracyjna i tylng cgumiona,

— phyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne do zastosowania w migjscach trudno dostepnych dla innego sprzetu.

Wyzej wymienione walce musza by¢ wyposazone w:

—  system zwilzania walow stalowych uniemozliwiajacy przyklejenie sig mieszanki,

— fartuchy ostaniajace kota walcow ogumionych przed obnizaniem ich temperatury,

—  wskazniki wibracji (czestotliwos$é drgan) i sity wymuszajacej w walcach wibracyjnych,

— balast umozliwiajacy zmiang obciaZzenia walcow.

Typ i ilo$é walcdw do zageszezania mieszanki powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRAMSPORT

£.1. Wymagania ogéine dotyczace transporin
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne”™.

4.2. Transport materialéw do produkeji mieszanki

4.2.1. Kruszyweo
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszezeniem 1 zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.2. Wypelniacz
Transport wypelniacza musi odbywad sic w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszezeniem
przy uzyciu odpowiednich cystern przystosowanych do przewozu materialéw sypkich.

4.2.3. Lepiszcza

Lepiszeze nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych i zaopatrzonych w wzadzenia
grzewcze | zawory spustowe. Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych lub skrapiarkach.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komery o pojem-
nosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umoziiwiajace przeplyw emulsji.

4.2.4. Srodki adhezyjne
Transport $rodkéw adhezyinych powinien odbywaé si¢ w opakowaniach jednostkowych krytymu $rodkami transporto-
wymi lub w autocysternach.
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4.3. Przechowywanie i tramsport mieszanki minerzino-asfaltowe]

Przechowywanie mieszanki betonu asfaltowego powinno odbywaé sie w zbiornikach z termoizolacig pod warunkiem, ze
zachowa swa jakos¢ 1 jednorodno$é, a jej temperatura bedzie sie utrzymywac w granicach 135+163°C.

Transport mieszanki na budowe powinien odbywaé sie wylacznie samochodami samowyladowczymi o fadownodci min.
12 Mg, aby zapewni¢ ciagla prace ukladarki. Powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zaladunkiem nalezy
spryska¢ w minimalnej ilosci $rodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sie mieszanki. Samochody mnusza by¢ bezwzgled-
nie wyposaZone w plandeki zaberpieczajace przewozong mieszanke przed spadkiem temperatury, Skrzynie samocho-
doéw — wywrotek powinny byé dostosowane do wspélpracy z ukladarka, a szczegdlnie w czasie roztadunku mieszanki.
Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na budowe nie powinien przekraczaé 2 godzin od momentu zaladunka
na wytworni. Zaleca sig stosowanie samochoddw — termosdw z podwéjnymi Sciankami skrzyni ladunkows] wyposazone]
W Systen grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogéine zasady wykenywania rebdét
Ogélne zasady wykonywania robét podans w ST D.M.06.60.00 . W ymagania ogdlne”

3.2. Projektowanie skladu betonu asfaltowego (opracowanie recepty).

Za wykonanie recepty odpowiada Wykonawca, kidry preedstawia jg do Inspektorowi do zatwierdzenia. Recepta powin-
12 by¢ opracowana dla konkretnych materialéw zaakceptowanych przez Inspekora i przy wykorzystaniu reprezentatyw-
aych prébek tych materialéw,

3.2.1. Wymagania dla mieszanki mineralnc-asfaltowe]j na warstwe wig#aea i Scleralng
Mieszanka betonu asfaltowego na warstwe wiazaca powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigigea i Scleralng

Wymagania
Lp. Wyszezegolnienie wladciwosel w. $cieraling
B/6 KR 3
1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej, przechodzi przez oczka sita, % m/m:
#31.5mm
#2506 mm
#20.0 mm 100+160
#1160 mm 90+100
#12,8 mm 80+100
# 9,6 mm 70-+88
# 8,0 mm 6380
#6,3 mm 55570
#4,0 mm 44438
#2.0 mm 3042
(zawarto§¢ ziaren > 2,0 mm) {58+70)
#0,85 mm 1828
#0042 mm 12+20
#0,30 mm 10+18
#0,18 mm 8+15
#0,15mm T+14
0,075 mm 69
2. | Zawartosc asfaltu w stosunku do masy micszanki mineralno-asfaltowej, % m/m 4.8+6.0
3. | Wolna przestrzen w probkach Marshalla, % v/v 2,040
4. | Wypeienie lepiszczem przestrzeni migdzy ziarnami zageszezonej mieszanki, % 78,0+86.0
3. | Modut sztywnosci pelzania, MPa, nie mniej niz 14
6. | Stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, kN, nie mniej niz 10,0
7. | Odksztalcenia wg Marshalla, mm 2,045
8. | Wska7nik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz 98
9. | Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 3,0+30

5.2.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-astaltowa nalezy projekiowad uwzglednizjac wymagania podane w PN-8-96025 [6].

5.3. Warunki przystapienia do produke]i betonu asfaltowego
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5.3.1. Wymagania dla wytwérni

Wytwérnia musi posiadaé pelne wyposazenie gwarantujace wiadciwg jako$é wytwarzanej mieszanki. Przed przystapie-
niem do robdt Inspektor obejmie kontrola nastepujace zespoly i urzadzenia wytwomi:

— dozatory wstepne {mozliwos¢ regulacji dozowania),

— zbiorniki do lepiszcza {sprawny system podgrzewania i legalizowane termometry},

— urzadzenia wagowe (legalizacia),

— mieszalnik (sprawdzenie stopria zuzycia mieszade! | dcianek mieszalnika},

- sita soriujace {wladciwe wymiary oczek i brak uszkodzen),

— dozator drodkéw adhezyinych (dokladno$c dezowania},

— urzadzenia odpylajgce {szczelnodé).

Nie dopuszeza sie recznego sterowania produkeja.

Pozyviywna ocena wyzej wymienionych urzadzer: przez nspektora bedzie warunkiem uruchomienia produkeji betonu
asfaltowego. Produkeja mieszanki moze zostad rozpoczeta po ekeeptacji recepty laboratoryjnej przez Inspekiora.

8.3.2. Zaréh prébay

Przed przystapieniem do produkcji Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w obecnosci Inspektora kontroine
produkeji w postaci zarobu probnego. Najpierw nalezy wykonad zardb prébny na sucho, ). bez udziatu lepiszeza w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci skiadu granulometryeznego z projektowang krzywsa uziarmienia. Nastgpnie
nalezy wykonaé pely zaréb probny z udziatem lepiszeza w ilodel przewidziang] w recepeie.

Pozytywne przeprowadzenie proby powinne zostaé potwierdzone przez Inspektora wpisem do dziennika budowy.

5.4. Produlkicja mieszanki mineralnc-asfaltowe]

Produkcja mieszanki moze byé rozpoczeta na wniosek Wykonawcey po wyrazeniu zgody przez Inspektora. Bez waine],

zatwierdzonej recepty laboratoryine] Wykonawca nie moze rozpoczaé produkeji. Wykonawcea ponosi cala odpowie-

dzialnodé za jakosé produkcii.

Roboczy skiad mieszanki opracowany na podstawie recepty laboratoryjnej i sluzacy do zaprogramowania nawazania

poszezeeSinych frakeji kruszywa, wypehiacza i asfaltu, powinien znajdowac sie¢ w kabinie sterowni otaczarki w miejscu

widocznym dla operatora i nadzoru.

Tolerancje dozowania skiadnikéw moga wynosic: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz nie

wigeej niz + 2% w stosunku do masy skiadnika. W czasie produkeji nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

a) temperatury poszezegdlnych sldadnikéw 1 gotowej mieszanki powinny wynosic:

— kruszywo — powinno byé wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskata
wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracege kruszywa nie powinna byé wyssza o wiece] niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

~ asfalt 5(/70 - 140=160°C; 35/50 - 145+165°C.

— $rodek adhezyjny -- wedlug wskazadi podanych w aprobacie technicznej.

- gotowa mieszanka z asfaltem 50/70 — 135+165°C; 35/50 — 140+170°C.

b) dozowanie skladnikow

Dozowanie powinno gwarantowaé zapewnienie minimalnych odchyiek zawartosci poszezegolnych sktadnikéw mieszan-

ki. Dopuszczalne odchylki zawartosel skiadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem skdadu zaprojektowanege

przy badaniu probki pojedyncze] metoda ekstrakeji wynosza:

Mieszanki mineralno-asfaliowe do

Lp. Sidadnild mieszanki mineralno-asfaitowej nawierzchai drég o kategorii ruchu
KR3
1. | Ziarna pozostajace na sitach powysej oczkach # mm 31.5; 25.0; 20,0;
16,0:12.8;9.6; 8.0;6,3,4.0; 2,0 +40%
2. | Ziarna pozostajace na sitach powyzej oczkach # mm 0,85; $,42; 0,3G;
0,18; 0,15, 0,075 +20%
3. | Ziamna przechodzace przez sito 0 oczkach # 0,075 mm +1,5%
4. | Asfalt +0,3%

Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w sposob 1 w Hlosciach okresionych w recepcie.

5.5. Przygotowanie podioza

Powierzchnia podloza przed ulozeniem warstwy bitumicznej powinna by¢ sucha, oczyszezona z luinego kruszywa
i pylu oraz skropiona zgodnie z wymaganiami ST D.04.03.01 ,.Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych”.
Ukladanie mieszanki moze nastapic¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

5.6. Whudowanie mieszanki betonu asfaltowege
Uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wiazaca 1 Scieralna musi odbywac si¢ przy sprzyjajacych warnmn-
kach atmosferveznyceh, tj. przy cieplej i suche} pogodzie, w temperaturze powyzej +10°C. Za zgoda Inspektora uklada-
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nie mieszanki moze by¢ wykonane w temperaturze powyzej +5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki betonu asfaltowego
na wilgotnym podtozu, podezas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru {v > 16 my/s}.

Przed przystapieniem do ukladania warstwy wiazacej i scierainej powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niwelete uktadanej
warstwy okresla powierzchnia warstwy nizej lezace], sprawdzonej i odebranej pod wzgledem wysokosciowym.
Elementy ukfadarki rozkladajace 1 doggszczajace powinny byé podgrzane przed rozpoczeciem Robét, Jereli za ukdadar-
ka nastapit wysiak lepiszcza w postaci plamy, to mieszanke nalezy w tym miejscu wybrad fopata i uzupelnié nowa.
Uktadanie mieszanki musi odbywaé si¢ w sposéb ciagly, bez przestojéw, z jednostajna predkoscia w granicach 2+4 m
na minutg. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata sic mieszan-
ka.

5.7. Zaggszezanie warstwy Z mieszanki mineralno-asfaltowej

5.7.1. Zasady ogélne
Efektywnod¢ zageszezania zalezy w duzym stopniu od temperatury mieszanki. W przypadku, gdy mieszanka posiada
temperaturg nizsza od dopuszezalnej — dalsze zageszezanie jest nieskuteczne.

5.7.2. Spreet do zageszezania
Dobér sprzgtu do zageszezania | wymagania dla sprzetu podano w pkt. 3.4. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

5.7.3. Zageszczanic mieszanki

Mieszanka powinna by¢ wstepnie zageszezana deska wibracyjna ukiadarki. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie

zaggszezania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C dia asfaltu 35/50 i 125°C dia asfaltu 50/70. Zageszezanie powinno

by¢ przeprowadzone w jak najkrotszym czasie, przy czym nie moze by¢ rozciagniete na odcinku dhuzszym niz 100 m.

Zaggszezanie mieszanki nalezy prowadzic wedhug ponizszych zasad:

- zaggszczenie powinno odbywac sig zgodnie z ustalonym schematem przeji¢ walca, w zaleznosdci od szerokodci za-
geszezanego pasa roboczego, grubosci ukiadane]j warstwy i rodzaju mieszanki,

— zaggszezanie nalezy prowadzié poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

— na hukach o spadkach jednostronnych zageszczanie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gorze,

— nalezy najezdza¢ na walowang warstwe kolem napedowym,

- mancwiy walca nalezy przeprowadzié piynnie, na odcinkn juz ZAZESZCZONYM.

5.8. Wykonante zigczy

Przy ukladaniu mieszanki cala szerokoscia, zlacza poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki robocze] nalezy réwno

obcial, posmarowad emulsja asfaltowa kationows szybkorozpadows i zabezpieczy¢ listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potowa szerokosci jezdni, wysteptjace zhacza podiuzne nalezy réwno obciad

1 posmarowaé emulsjg asfaltows kationowa szybkorozpadowa.

Lokalizacja ztaczy podiuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunicta ¢ ok. 20 cm, aby nie zachodzila
na sicbie. Zaleca sig, aby dzienna dziatka robocza byla wykonywana cata szerokoscig jezdni, bez wydluzania jednsj

polowy.
5.9. Wymagania dia ulozene] warstwy §cieralnej

5.2.1. Wymagania dotyczgee zageszezenia uloZonej warstwy
Wskaznik zageszezenia warstwy powinien wynosi¢ min. 98%.

5.9.2. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

Wyniki badan sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé zgodne z recepty laboratoryina = tolerancja okreslo-
ng w pkt. 5.4 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

5.9.3. Wymagania detyczace réwaesct warstwy

Nierdwnosei podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [8] nie moga przekraczad:

aj dla warstwy scieralnej— 9 .

5.9.4. Wymagania dotyczace szerekosci warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie powinna réznié sie od projektowane] o wiecej niz £5 cm.

5.9.5. Wymagania dotyczace spadkéw poprzecznych warstwy

Spadk: poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powimmy by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancjg +0,3%.

5.9.6. Wymagania detyczace rzednych wysokesciowych warstwy

Rzedne wysokosciowe warstwy nic powinny rénié sie od rzednych projektowanych o wiecej niz £1 cm.

5.9.7. Wymagania dotyczace uksztaltowania osi warstwy
Odchylenie sytuacyjne osi w stosunku do osi projektowanej nie moze by¢ wicksze niz 5 cm.
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5.9.8. Wymagania dotyezace grubedel warstwy
Gruboéd warstwy nie powinna rézmié sie od projektowane] wigeej niz £10 %.

5.9.9. Wymagania dotyczace zigez podiuZnych i poprzecznych

Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej rdwnoleglej fub prostopadiej do osi drogi. Ziacza w kon-
strukeit wielowarstwowe] powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ calke-
wicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

5.9.18. Wymagania detyczace wygladu warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢é jednorodny, mie barwe jednolita, bez miejsc przebitumewanych, porowa-
tvch, luszczacych sic i spekanvch. Nawierzehnia powinna posiadad jednorodna teksture w przekroju podiuznym i po-
przeczaym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kentroli jakesci robdt
Ogblne zasady kontroli jakodcl robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

6.2. Kontrola jakodel materialéw

Wykonawca powinien prowadzic kontrolg jakosci materialéw przy wyborze dostawcey | Zrddia materialow, a takze pod-
czas kontroli dostaw z czestotliwodela ustalona w PZJ.

Badania laboratoryjne musza obeimowad sprawdzenie podstawowych cech materialdw zgodnie z wymaganiami poda-
nvmi w pkt. 2.3. niniejszej ST, a czestotliwedé ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezen-
tatywnych wynikdw dla catosci gromadzonych materiatow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akeeptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowad wszystkie
whadciwodcl okreélone w pkt. 2.3. nintejszej ST,

£.3. Kontrola w trakeie produkeji i whadowywania mieszanki
Zakres i czestotliwosé badan 1 pomiardw przy wykonvwanin warstwy Scieralnej podanc w tablicy 9.

Tablica S. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét

Minimaina czgstatliwodd

Lp. Wyszezegdlnienie badan | pomiaréw badai i porsiaréw
1. i Penstracia i temperatura micknienia asfalin dla kazdei dostawy lecz nie rzadzie] niz raz
na kazde 100 ton
2. | Wiadeiwodci kruszywa 1 wypelniacza wedlug tab. 1, 2, 3 n/n ST min. jedno badanie na kazde:
- uZiarnienie grysy — 1000 ton, piasek tamany -- 500 ton
- czastki ponizej 0,075 mm wypelniacz — 300 ton
- wskatnik plaskowy piasek famany — 500 ton
- ksztalt ziaren grysy — 1500 ton
3. | Temperatura skiadnikéw mieszanki mineralnc-asfaltowej dozdr ciagly
4. | Dozowanie skiadnikéw dozdr ciagly
5. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd po zatadunku
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 1w czasie whudowania
7. | Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej:
- zawartos¢é asfaltu 1 raz dziennie
- skiad granulometryczny
8. | Zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe] dozor ciagly

9. [ Cechy fizyko-mechaniczie mieszanki mineralno-asfaltowey:
- stabilnodd 1 odkszialcenie

- zawartosé wolnej przesirzeni

- wypeltienie wolnej przestrzeni

10. 1 Grubos¢ warstwy

11. i Szerokosé warstwy

12. | Spadki poprzeczne

13. | Rowno$¢ poprzeczna i podiuzna na biezgco
14. | Rzedne wysokosciowe warstwy

15.  Uksztaltowanie osi w planie

16. | Zlacza podiuzne 1 poprzeczne, krawedzie, wyglad zewnetrzny

1 raz dziennie

6.3.1. Badanie wiadciwosci materialow
Sprawdzenie wladciwodci materialdw polega na zbadaniu i pordwnaniu wynikéw z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.
niniejszej ST oraz w recepcie.
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6.3.2. Sprawdzenie temperatury asfaltu i skiadnikéw micszanki mineralne-asfaltowsj

Sprawdzenie temperatury asfaltu polega na dokonaniu odezytu 7 termometry zainstalowanego na zbiomiku, a kruszyw -
na odezytaniu z termometréw maksymalnej temperatury z deokiadnoseiz £2°C oraz na kontroli biezacej odezyidéw na
monitorze lub wydruku komputera.

Wymagane temperatury podanc w pkt. 5.4. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie dozowania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaitowej

Sprawdzenie prawidlowosei dozowania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kontroli urzadzen dozu-
Jacyceh poszezegolne skiadniki, wydruku komputera otaczarki oraz na poréwnaniu wynikéw z recepta.

Tolerancje dozowania skladnikéw mieszanki przyjmowac zgodnie z pkt. 5.4. niniejszej ST.

6.3.4. Sprawdzenie wygladu mieszanki minteraine-asfalfowe;j
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkeji, zale-
dunku, roziadunku i whudowania,

6.3.5. Sprawdzenie temperatury mieszanki mineraine-asfaltowej

Sprawdzenie temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej polega na kilkukromym zanurzeniu w niej termometru
i odezytaniu maksymalnej temperatury z dokladnoscia do + 2°C.

Wymagane temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono w pkt. 5.4. niniejszej ST.

6.3.6, Sprawdzenie skladu oraz wiaseiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie skladu oraz whasciwodel mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonaé zgodnic z Zeszvtem 64 IBDiM /
2002 pt. ,,Procedury badar do projektowania skiadu i kontroli mieszanki mineraino-asfaltowej” [9].

Probki do kontroli skladu oraz badas wiasciwoscei mieszanki nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania mieszanki PO T0Z-
fozeniu przez ukiadarke. Czeé¢ probki o masie 15 kg powinna by¢ przeznaczona do ekstrakeji, eze$é do wykonania
wzorcowych probek Marshalla, a pozostata czes¢ — stanowié bedzie probke | $wiadek”. W wyniku przeprowadzonej
ekstrakcji wedhug [9] nalezy obliczy¢ zawartosé asfaltu, a pozostate kruszywo przesiaé w celu kontroli sklady granulo-
metrycznego.

Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i asfaltu podano w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Oznaczenie zawartodci wolnej przestrzeni i wypelnienia wolnej przestrzeni w probkach Marshalla oraz stabilnosé
i odksztatcenie nalezy wykona¢ zgodnie z [91.

Wyniki badania skladu masy i cech fizyko-mechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowsj powinny byé zgodne
z recepty laboratoryjna.

6.3.7. Sprawdzenie prawidlowosei Zageszezania mieszanki mineralng-asfaltowej

Sprawdzenie prawidtowosci zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej polega na badaniy zgodnie z zasadami poda-
nymi w pkt. 5.7. niniejszej ST.

6.3.8. Sprawdzenie cech geometryczaych wykenywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodnodci = wymaganiami podanymi
w pkt. 5.9.3.+5.9.8. niniejszej ST.

6.3.9. Sprawdzenie zigeza poprzecznegs i podluinego

Sprawdzenie zlacza poprzecznego i podiuznego polega na bicracej kontroli zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi
w pkt. 5.8. niniejszej ST.

6.3.10. Sprawdzenie wygladu Zewnetrznego wykenywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgle-
dem zgodnoscl z wymaganiami podanymi w pkt. 5.9.9.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

6.4.1. Pobieranie pribek

Probki do badan w ilosci i o wielkosci zaleznej od rodzaju wykonywanych badar (np. o srednicy 100, 150, 200 mmy
pobiera sie wiertnica, ktérej koronka o diamentowej krawedzi tnacej zapewnia gladko$¢ bocznej powierzchni prébki
zgodnie z arkuszem 03 zeszytu nr 64 1BDiM 91

Probki powinny by¢ transportowane i przechowywane w zakrytych skrzynkach, w pozycji na ptask. Probki powinny byé
przechowywane w suchym pomieszezeniu i nienarazone na bezposrednie nastonecznienie.

6.4.2. Badanie zageszezenia wolnej przestrzeni

Oznaczenie wskaznika zageszezenia polega na obliczeniu ilorazu gestosci sirukturalnej probki wycietej z nawierzchni
i gestosei strukturalngj mieszanki mineralno-asfaltowe] zageszczonej laboratoryjnie wedhig mormalizowanej metody
Marshalla, o skladzie wedlug recepty lub roznigcego si¢ od recepty w granicach dopuszczalnych odchylen, zgodnie
z arkuszem 05 i 08 zeszytu nr 64 IBDiM [9].
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Oznaczenic zawartodci wolne] przestrzeni w probkach wycietych z warstwy nalezy wykona¢ zgodnie z Zeszytem 64
IBDIM / 2002 , Procedury badatt do projektowania skiadu czgstotliwos¢ kontroli mieszanki mineralno-asfultowe] [9].
Minimalna czestotliwosé badan — 2 probki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 1w,

8.4.3. Pomiar grubosci
Pomiar gruboéci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycigtych z warstwy z czestotliwoscia podana w pkt. 6 4.2.

6.4.4. Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji prébki nawierzehni pobranej zgodnie
z pkt. 6.4.1. o minimalnej §rednicy 150 mm, obliczeaiu zawartosel asfalta i dokonaniu analizy sitowej mieszanki mine-
ralnej. Minimalna czgstotliwos¢ badan — 2 prébki z kazdego pasa o diugosdel do 1600 m.

$.4.5. Badanie cech geomeiryeznyeh warstwy

$.4.5.1. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokodcl warstwy wykonuie sig przez pomiar bezposredni tasma miernicza, w co najmmie] dwoch miej-
scach na kazdy 1 km drogi.

6.4.5.2. Pomiar réwnosel

Sprawdzenie réwnodcei podummej nalezy wykonaé dia kazdego pasa ruchu planografem wg BN-68/8931-04 {9].
Sprawdzenie réwnosci warstwy w kierunku poprzecznym nalezy dokonaé tata o dlugosci 4 m, z czgstotliwoscig min.
1 raz na kazde 100 m.

5.4.5.3. Pomiar spadkdw poprzeczaych

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty 1 poziomicy z czestotliwoscia jak w pkt. 64.5.2.

6.4.5.4. Rzgdne warstwy

Rzedne niwelety warstwy wiazace] nalezy sprawdzié za pomoca niwelatora w przekrojach podanych w Dokumentac]i
Projektowej, lecz nie rzadziej niz | raz na odcinku diugoset 100 m.

6.4.5.5. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztaltowanie osi warstwy w planie nalezy sprawdzaé poprzez pomiary geodezyjne w przekrojach podanych w Doku-
mentacji Projektowej i w punktach glownych kazdego tuku poziomego.

6.4.6. Sprawdzenie obramowania warstwy

Sprawdzenie obramowania warstwy nalezy sprawdzi¢ poprzez pomiar wysokosci gornej krawedzi warstwy wzgledem
kraweznika oraz oceng wizuaing wygladu obramowaiia na catej dhugodel ocenianego odeinka.

6.4.7. Sprawdzenie zigezy

Sprawdzenie zlacza poprzecznego i podiuznego polega na ocenie wizualnej i sprawdzeniu réwnosei w rejonie zlacza.

6.4.8. Sprawdzenie stanu zewnglrznego warstwy
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy wykonaé poprzez bezpoérednie ogledziny warstwy na calej dlugosci wyko-
nanego odcinka.

7. ORMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiara robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 . Wymagania ogdlne™.

7.2, Jednostka ebmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru Robot podano w ST. D.M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne”,

8.2. Rodzaje edbiordw robot

Roboty zwiazane z wykonaniem warstwy nawierzchni bitumiczne] obejmuja:
a} odbidr czesciowy,

b} odbidr ostateczny,

¢} odbior pogwarancyjny.

zgodnie z zasadami podanymi w ST 12.M.00.00.00 »Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei
Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D.M.00.00.00 - Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki ebmiarowej

Platnogé za 1 m? wykonanej warstwy $cieralnej nalezy przyimowad na podstawie obmiary i oceny jakosci wykonanyeh

robdt w oparciu ¢ wyniku pomiardw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robét obernuje:

— prace pomiarowe i Toboty przygotowawcze,

— oOpracowanie recepty na mieszanke mineralno-asfaliows,

- wyprodukowanis mieszanki mineralno-asfaltowsj zgodnie = zatwierdzong recepta laboratoryjna,

— transport mieszanki na miejsce whudowania,

— Pposmarowanie emuisjg krawedzi polaczen oraz powierzehni styku warstw z urzadzeniami obeyni,

~ wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe; zgodnie z zafoZona gruboscia, szerokosei i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

— Zzaggszezenhie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badatt laboratoryinych whasciwosci materialow, mieszanki | warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
18.1. Normy
[. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
2. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzehni drogowych.
3. PN-B-11113 Kruszywo mineraine. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek,
4. PN-EN 12591 Przetwory nafiowe. Asfalty drogowe.
3. PN-8-022(¢1 Drogi samochodowe. Nawierzehnie drogowe. Podzialy, nazwy, okreslenis.
6. PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagaiia.
7. PN-8-96504 Drogi samochodowe. Wypehniacz kamienny do mas bitumicznych.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéei nawierzchni planografem i laia.
19.2. Inne dekumenty
9. .Procedury badan do projektowania skiadu { kontroli mieszanki mineralno-asfaltowej” — Zeszyt Nr 64 IBDIM,

2002,

16. Ogblne Specyfikacje Techniczne Nr D-05.03.05 z 2001 . ~Nawierzchnia z betonu asfaltowego™.

I, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IRDIM, 1997,

12, Wytyczne oznaczania odksztalcenia i moduhu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obciazeniem Statycznym — Zeszyt Nr 48 IBDiM, 1995,

13, Instrukcja likwidacji kolein i napraw skoleinowanych nawierzchni bitumicznych — IBDiM, 1996.

14, Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 60, Warszawa 1998,
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